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LILAKI

Laattalattian ei tarvitse olla liukas!

LILAKI® poistaa laattalattiasta liukkauden ja tekee siita
pitavan seka turvallisen, vaikka lattialla olisi saippuavetta.
Ei enaa liukastelua tai lahelta piti- tilanteita!

LILAKI® laattalattian liukkaudenpoisto toimii kaikilla laatta-

tyypeilld ja kaikissa tiloissa, niin sisalld kuin ulkonakin,
kuumassa ja kylmassa.

LILAKI® muuttaa kasityksesi turvallisesta laattalattiasta!




LILAKI® KASITTELY ON HELPPO TEHDA!

1. Tee testikasittely — valitse kasittelyaika

2. Varmista, etta lattia puhdas ja kuiva

3. Sumuta LILAKI® lattiaan tasaisesti ja harjaa lapi

4. Anna vaikuttaa 1-12min testikasittelyn mukaisesti

5. Kasittelyajan tayttyessa, huuhtele lattia haalealla vedella

6. VALMIS! Lattia on huuhtelun jalkeen heti kayttévalmis

HOITO-OHJEET LILAKI® KASITTELYN JALKEEN

Kun LILAKI® liukkaudenpoistokasittely on tehty, siivouksella ja puhtaanapidolla
on suuri merkitys pitavyyteen.

Kasittelyn jalkeen hoito-ohjeet ovat yksinkertaiset. Sdannéllinen pesu harjaus-
menetelmin (kdsin tai koneellisesti) perinteisilla hyvilld puhdistusaineilla. Lattian
huuhtelu ja kuivaus kayton jalkeen ovat tarkeita, esim. kylpyhuoneessa suihkun
jalkeen huuhtelu ja lastalla kuivaus. Nain laatan lasituspinnan mikrohuokoset
saadaan pidettya auki mahdollisimman pitkaan ja pitavyys pysymaan hyvana.

Rajoituksia ei ole puhtaanapitokemikaalien tai -tyovalineiden osalta. Mydskaan
lampotilan osalta ei ole rajoituksia, esim. kiukaan kuumuus tai talvella pakkanen
ulkona.

Lattian pelkkdd pyyhintaa, ns. luuttuamista, ei laattalattioille suositella, koska
tdma menetelma ldhinna siirtaa epapuhtauksia lattiassa.

Koska laatan pintaan ei tule mitdan pinnoitetta, kalvoa, teippia tms, joka voisi
liueta pois kemikaalien vaikutuksesta, ei pesu- ja puhdistusaineilla ole rajoituksia.

Mikali huomataan, ettad pitdvyys alkaa heikkenemaan, suoritetaan laattalattialle
ns. tehopesu ennen kuin pinnan huokosissa olevat epdpuhtaudet alkavat kovet-
tumaan ja kivettymaan. Tama palauttaa pitavyyttd. Mikali tama ei riita, on aika
uusia LILAKI® liukkaudenpoistokasittely.



0 VAIHE TESTIKASITTELY

Kasittelyaika riippuu laatasta ja kdytosta. Taman vuoksi kasittely on hyva

tehda aina ennen kasittelya.

Testikdisittelylld selvitetdién lattian
vaatima kdsittelyaika halutun
pidon saavuttamiseksi.

Testialueen tulee olla TAYSIN KUIVA ja
MAHDOLLISIMMAN PUHDAS. Testika-
sittelyn aikana testialueelle ei saa rois-
kua vetta.

Alueeksi riittda esim. 3 kpl 10x10 cm
laattoja. Kasittelyaika ensimmaisessa
laatassa on 4 min, toisessa 8min ja kol-
mannessa 12 min.

HUOM! Jos kyseessd on musta tai hyvin
tumma laatta, kasittelyaika ensimmai-
sessa laatassa on 1 min, toisessa 2 min
ja kolmannessa 3 min. Mikali laatassa
ei pitdvyys lisdantynyt, tee testi uudel-
leen uusille testilaatoille ja kayta testi-
laattojen kasittelyaikoina 4/8/12 min,
kuten alkuperdisessa ohjeessa.

Kaada testilaatoille varoen, mutta rei-
lusti LILAKI®:a. Levitd esim. pienelld
harjalla LILAKI® tasaisesti testilaatoille.
Laattojen tulee olla KOKO VAIKUTUS-
AJAN REILUSTI MARKANA LILAKI®:sta,
tarvittaessa lisaa LILAKI®:a ja levita har-
jalla tasaiseksi.

Kasittelyaikojen tayttyessa, pyyhi nailta
testilaatoilta LILAKI® pois huolellisesti
ja muutamaan kertaan reilusti kostealla
kankaalla. Lopuksi voit huuhdella koko
testikasittelyalueen haalealla vedella.

Vertailun suorittaminen
testikasittelyn jalkeen

Kasiteltyjen ja kasittelemattomien laat-
tojen pitdvyydeneroa verrataan marka-
na. LILAKI®:n huomattava pitdvyyden
ero tulee esille, kun laatan pinnalla on
saippuavetta.

Tunnustele laattojen valisia kitkaeroja
tyontden voimakkaasti sormilla viistosti
eteenpain. Kokeile pitdvyyden eroa eri
kasittelyaikojen valilla ja vertaa niita ka-
sittelemattdmaan laattaan.

Kasittelyajaksi valitaan se aika, missa
pitavyysero kasitellyissa laatoissa alkaa
tuntumaan. Kun sormet pitdavat saip-
puaisella pinnalla, on pitavyys turvalli-
sella tasolla.

Vertailun jalkeen tarkastellaan kuivan
laattapinnan visuaalisuutta. Hyvin tum-
mien laattojen pinta voi hieman har-
maantua. Tama tasoittuu ajan kanssa ja
mahdollista eroa ei juurikaan huomaa,
kun koko tila on kasitelty.
Kasittelyajaksi valitaan se aika, missa
pitdvyysero kasitellyissa laatoissa alkaa
tuntumaan. Kun sormet pitavat saip-
puaisella pinnalla, on pitavyys turvalli-
sella tasolla.

LILAKI® toimii kaikilla laattapinnoilla
ja pinnasta tulee pitava. Mikali et saa
huomattavaa pitoa LILAKI® testikasit-
telyssa, ilmoita siita meille, selvitetdaan
asia. Viela ei ole tullut vastaan laattaa,
josta ei olisi saatu LILAKI®:lla turvallista
ja pitavaa.



e VAIHE

- LATTIAN PESU

Ennen liukkaudenpoistokasittelya on
tarkeas, etta lattia on puhdistettu hyvin.

Suosituksemme on, ettd ftiloihin teh-
daan teho- tai viikkosiivous juuri ennen
kasittelya. Pesussa on hyva kayttaa te-
hokkainta kaytossa olevaa siivousmene-
telmaa.

Liukkaudenpoistokasittelysta tulee sita
parempi ja pitkdikdisempi, mitd puh-
taampi lattia ennen kasittelya on.

Pesu on hyva ajoittaa niin, etta tilaa ei
kayteta ennen liukkaudenpoistokasitte-
lya. Nain lattia pysyy mahdollisimman
puhtaana rasvasta ja muusta epapuh-
taudesta.

HUOM! Lattian tulee olla tdysin kuiva
ennen liukkaudenpoistokasittelya.

VAIHE - LIUKKAUDEN-
POISTOKASITTELY

Kasittelyn esivalmistelut

Suunnittele kasittely ja tydjarjestys.

Huomioi kasittelyssa aineen sumutuk-
seen meneva aika ja mitoita vain niin
isot alueet kuin kasittelyaikana ehdit
sumuttamaan, harjaamaan ja huuh-
telemaan. Isommat alueet kannattaa
sumuttaa paineruiskupullolla, pienem-
mat onnistuu pulloon saatavalla kasisu-
muttimella.

Varmista ettd kdytossasi on tarvittavat
tyovialineet, huuhtelua varten on vet-
ta saatavilla ja ettd vesi ulottuu koko
alueelle, myods kauimmaiseen nurkkaan.

Kasittely tehdaan koko alueelle missa
lilkutaan, my0Os reunat ja alueet missa
vahemman liikutaan, jotta vaarallisia
liukkaita kohtia ei alueelle jaa.

Saman laattapinnan osa-alue kasittelyja
ei suositella. Siirtyessasi samalla laatalla
kasittelemattomalle ja liukkaammalle
pinnalle, tulee liukastumisriski suureksi
laatan pitdavyyden muuttuessa.

Suojaudu niin, etta roiskeita ei voi len-
taa paallesi. Varmista, ettd kdytdssasi on
riittdvat suojavalineet:

- suojalasit

- suojakasineet

- puhtaat suojakengat

- riittdvan vaatetus roiskeita vastaan

Jos tilan ilmanvaihto on heikko, kdyta
lisaksi hengityssuojainta. Kasittelysta
tulee pesuainemainen voimakas tuoksu.



KASITTELYN SUORITTAMINEN

1. Tee sumutus kerralla koko kasiteltavalle alueelle jarjestykses-
sa aloittaen vesipisteen lahelta nurkasta. Sumuta lattialle
tasaisena kerroksena. Ala sumuta muille pinnoille.

Sumuta tasaisesti ja riittavasti. Sumutin kannattaa saataa
niin, etta LILAKI®:a tulee tarpeeksi ja tasaisena huntuna.
Pinnan tulee olla sumutuksesta selvasti marka LILAKI®:sta.

2. Aloita harjaus. Harjaus on tarkedssa roolissa kasittelyssa,
liukkaudenpoistosta tulee tasaisempi mita nopeammin
harjaus saadaan aloitettua ja aine levitettya harjalla lattiaan.
Harjaa alue samassa jarjestyksessa kuin sumutuskin on
tehty. Harjatessa aine tulee ndkya markana pinnalla ja
hieman vaahdota, tallin sitd on riittavasti ja lopputulok-
sesta tulee mahdollisimman hyva ja pitkaikdinen.

HUOM! Harjauksessa voima ei ole valttia, vaan harjauksella
laatan pinta pidetaan tasaisesti LILAKI®:sta markana ja
samalla saumoihin valuva LILAKI® saadaan nostettua
takaisin laatan pinnalle.

3. Kasittelyn aikana pinta pidetdaan harjaamalla tasaisesti markana LILAKI®:sta.
Jos pinta alkaa kuivua lisataan ainetta ja harjataan lapi.

4. Kasittelyajan tayttyessa, huuhtele lattia huolellisesti haalealla vedella.
Huuhtelu suoritetaan samassa jarjestyksessa kuin levityskin.
HUOM! Huuhtele lattia riittdvan hitaasti (samassa ajassa kuin sumutuskin),
nain vaikutusaika on kaikkialla sama.

5. Lattia on huuhtelun jalkeen heti kdyttovalmis.

6. Laita LILAKI® kasittelytodistustarra kasiteltyyn tilaan nakyville.
Tee puolivuosittain liukkaustesti tilaan, tdma kannattaa merkita
kalenteriin. N&din varmistat pitavat ja turvalliset tilat pitkaksi aikaa

HUOMIOT JA VINKIT

llanI® - Lattian tulee olla kuiva ja puhdas kasittelyn alkaessa
- Kasittelyn aikana pinnalle ei saa roiskua vetta
- Kayta LILAKI®:a riittavasti, pinnan tulee olla selvasti

markana kasittelyn aikana
- Seuraa pitavyyttd, tee ajoittain liukkaustesti



LILAKI® PRO - Ammattilaisen valinta!

1000 ml LILAKI® liukkaudenpoisto
Liukkaudenpoistokasittely 8-12 m? alueelle

Suorita liukkaudenpoistokasittely itse helposti ja turvallisesti
Kesto jopa yli 2 vuotta

Ymparistoystavallinen veteen hajoava tuote

Toimii kaikilla laattatyypeilla

Tyoterveyslaitoksen testaama

Valmistettu Suomessa

)) Tampereen kaupunki on kéyttinyt LILAKI® liukkaudenestoa séénnél-

lisesti jo vuosien ajan Tesoman ja Pyynikin uimahalleissa. Olemme
olleet erittdin tyytyvdisid tuotteen toimivuuteen sekd toimitusvar-
muuteen. Kaikki mitd on sovittu, on pitényt ja yleensd vield parem-
min. Meiddn puolelta on ilo asioida LILAKI®:n kanssa.

Tuula Paavola JOHTAVA LIIKUNNANOHJAAJA, TAMPEREEN KAUPUNKI

WWW.LILAKI.FI

LAATTALATTIAN LIUKKAUDENPOISTO

Slip Safety Finland Oy
Koskenpdantie 105
42300 Jamsankoski
Markus Litja

+358 50 40 77 427
markus@slipsafety.fi



