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LILAKI® poistaa laattalattiasta
liukkauden ja tekee siita pitavan seka
turvallisen, vaikka lattialla olisi saippuavetta!

Ei endd liukastelua tai ldhelta piti-tilanteita!

Uimahalleista ja kylpyldista tuttu turvatuote
nyt saatavilla kotiin! *Testikasittelyn
suorittamiseerl

STONAYTE 201

LILAKI
kinointi ~ Vaara / Fan

Ohje LILAKI®

-testikasittelyn suorittamiseen

Tyoterveyslaitoksen testaamal




NAIN SUORITAT TESTIKASITTELYN

Testikasittelylld selvitetdan lattian vaatima kasittelyaika
halutun pidon saavuttamiseksi.

Laattojen tulee olla TAYSIN KUIVAT ja MAHDOLLISIM-
MAN PUHTAAT. Testikdsittelyn aikana testialueelle ei
saa roiskua vetta.

Alueeksi riittdaa esim. 3 kpl 10x10 cm laattoja. Kasittely-
aika ensimmaisessa laatassa on 4 min, toisessa 8min ja
kolmannessa 12 min.

HUOM! Jos kyseessa on musta tai hyvin tumma laatta,
kasittelyaika ensimmadisessa laatassa on 1 min, toisessa
2 min ja kolmannessa 3 min. Mikali laatassa ei pitavyys
lisddntynyt, tee testi uudelleen uusille testilaatoille ja
kayta testilaattojen kasittelyaikoina 4/8/12 min, kuten
alkuperaisessd ohjeessa.

Kaada naytepullosta testilaatoille reilusti LILAKI®:a. Le-
vitd esim. pienelld harjalla LILAKI® tasaisesti testilaatoil-
le. Laattojen tulee olla KOKO VAIKUTUSAJAN REILUSTI
MARKANA LILAKI®:sta, tarvittaessa lisdd LILAKI®:a ja
levitd harjalla tasaiseksi.

Kasittelyaikojen tadyttyessa, pyyhi nailta testilaatoilta
LILAKI® pois huolellisesti ja muutamaan kertaan reilusti
kostealla kankaalla. Lopuksi voit huuhdella koko testi-
kasittelyalueen haalealla vedella.



VERTAILUN SUORITTAMINEN
TESTIKASITTELYN JALKEEN

Kasiteltyjen ja kasittelemattomien laattojen pitavyy-
deneroa verrataan markana. LILAKI®:n huomattava
pitdvyyden ero tulee esille, kun laatan pinnalla on
saippuavetta.

Tunnustele laattojen valisia kitkaeroja tyontden voi-
makkaasti sormilla viistosti eteenpain. Kokeile pita-
vyyden eroa eri kasittelyaikojen valilla ja vertaa niita
kasittelemattomaan laattaan.

Kasittelyajaksi valitaan se aika, missa pitavyysero
kasitellyissa laatoissa alkaa tuntumaan. Kun sormet
pitdvat saippuaisella pinnalla, on pitavyys turvallisella
tasolla.

Vertailun jalkeen tarkastellaan kuivan laattapinnan
visuaalisuutta. Hyvin tummien laattojen pinta voi
hieman harmaantua. Tama tasoittuu ajan kanssa ja
mahdollista eroa ei juurikaan huomaa, kun koko tila
on kasitelty.

LILAKI® toimii kaikilla laattapinnoilla ja pinnasta tulee
pitava.

Mikali et saa huomattavaa pitoa LILAKI® testikasitte-
lyssa, ilmoita siita meille, selvitetdan asia. Viela ei ole
tullut vastaan laattaa, josta ei olisi saatu LILAKI®:lla
turvallista ja pitavaa.



LILAKI® EASY kasittelypalvelu on tdyden palvelun
konsepti, jossa sina saat turvalliset ja pitavat
laattalattiat tarvitsemaasi tilaan.

- Olet nyt tehnyt testikasittelyn tuotenaytteelld ja
olet vakuuttunut LILAKI®n toimivuudesta

. Olet tutustunut LILAKI® EASY kustannusarvioon

- Ota meihin yhteytta ja sovitaan kasittelyajankohta

100% tyytyvaisyystakuu!
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Kasittelypalvelu
sisaltaa kaiken:
LILAKI® liukkauden-
poistoaineet, tyot
ja matkakulut.

El YLLATYSKULUJA!

www.lilaki.fi K1 @ YouTube

LILAKI

LAATTALATTIAN
LIUKKAUDENPOISTO
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